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TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS 
 
 

 
 

KODE 
LIMBAH 

 

JENIS 

LIMBAH B3 

 

 

SUMBER LIMBAH 

 

KATEGORI 
BAHAYA 

B401 Copper slag Proses peleburan bijih tembaga 

(smelter) dari proses primer dan 

sekunder. 

2 

B402 Steel slag Proses peleburan bijih dan/atau 
logam besi dan baja dengan 
menggunakan teknologi electric arc 

furnace (EAF), blast furnace, basic 
oxygen furnace (BOF), induction 

furnace, kupola, dan/atau submerge 
arc furnace 

2 

B403 Slag  nikel Proses peleburan bijih nikel 2 

B404 Slag  timah 
putih 

Proses peleburan timah putih (Sn) 2 

B405 Iron 
concentrate 

Proses peleburan bijih dan/atau 
logam besi dan baja dengan 

menggunakan teknologi electric arc 
furnace (EAF) 

2 

B406 Mill scale Proses peleburan bijih dan/atau 
logam besi dan baja dengan 
menggunakan teknologi electric arc 

furnace (EAF) dan/atau proses 
reheating furnace 

2 

B407 Debu EAF Proses peleburan bijih dan/atau 
logam besi dan baja dengan 

menggunakan teknologi electric arc 

furnace (EAF) 

2 

B408 PS ball Proses peleburan bijih dan/atau 
logam besi dan baja dengan 

menggunakan teknologi electric arc 
furnace (EAF) 

2 

B409 Fly ash Proses pembakaran batubara pada 
fasilitas pembangkitan listrik 

tenaga uap PLTU, boiler  dan/atau 
tungku industri 

2 

B410 Bottom ash Proses pembakaran batubara pada 
fasilitas PLTU, boiler dan/atau 
tungku industri 

2 

B411 Sludge IPAL Proses Pengolahan Air Limbah dari 
industri pulp 

2 
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B412 Dreg dan grits Proses recovery black liquor dari 

industri virgin pulp 

2 

B413 Spent 
bleaching 
earth 

Proses industri oleochemical 
dan/atau pengolahan minyak 

hewani  atau nabati 

2 

B414 Gipsum 1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 
2. Proses pembuatan pupuk fosfat 

dengan proses basah 

menggunakan asam sulfat pada 
industri pupuk; dan/atau 

3. Proses dekalsifikasi tetes tebu 
dengan asam sulfat pada 

industri mono sodium glutamate 
(MSG) 

2 

B415 Kapur 
(CaCO3) 

Proses pembuatan pupuk amonium 
sulfat (zwavelzuur ammonia) pada 
industri pupuk 

2 

B416 Tailing Proses pengolahan bijih mineral 

logam pada industri pertambangan. 

2 

B417 Refraktori 
bekas yang 
dihasilkan 

dari fasilitas 
termal 

Proses industri yang menggunakan 
fasilitas termal antara lain berupa 
tungku bakar, boiler, pot lining, dan 

fasilitas sejenis 

2 
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